
ไม่ป่นเป้� อนที่่�ไม่ม่่เ่หล็็ก  
ด้ว้ยเนื้้�อนื้กิเกลิที่่�สูงู ลกูยงิ สูแตนื้เลสูอลัลอยด้์
กำ�จััด้ก�รปนื้เป้�อนื้ เหล็กออกม�กที่่�สูดุ้

การตกแตง่พื้้�นผิวิที่่�กำาหนดเอง
ด้ว้ยระด้บัคว�มหย�บและคว�มแข็็ง ผลติภัณัฑ์น์ื้่�
ที่ำ�ใหพ้ื้้�นื้ผวิสูะอ�ด้ เป็นื้เง�และเรย่บเนื้ย่นื้

ความ่สาม่ารถในการรไ่ซเคลิ็แล็ะอายุกุารใช้ง้าน
เที่ย่บกบัโลหะด้ั �งเด้มิออ้�นื้ๆ (เม็ด้แกว้, อะลู
ออกไซด้)์ ลกูยงิ Stelux CN สู�ม�รถใช้ซ้ำ��ได้ ้
หล�ยรอ้ยถงึพัื้นื้ครั �งและรไ่ซเคลิได้ท้ี่ั �งหมด้ 100% 
เม้�อหมด้อ�ยกุ�รใช้ง้�นื้ ซึ�งช้ว่ยลด้ตน้ื้ที่นุื้ก�ร
ด้ำ�เนื้นิื้ง�นื้และก�รกำ�จััด้

STELUX CN
เม็่ดสเตนเล็ส shot ผิสม่ โครเม่่�ยุม่-นกิเกลิ็ ปรมิ่าณสงูออกแบบม่าเพื้้�อการที่ำาความ่สะอาดแล็ะการพื้น่ยุงิที่่�ไม่ม่่ ่
สนมิ่เป็นสำาคญั
คณุสูมบตัพิื้เิศษข็อง STELUX CN เช้น่ื้ โครงสูร�้ง Austenitic ไมป่นื้เป้�อนื้เหล็กและกระบวนื้ก�รช้บุแข็็ง ที่ำ�ใหเ้ป็นื้เม็ด้พื้น่ื้ยงิสูเตนื้เลสูที่่�
เหม�ะสูมที่่�สูดุ้สูำ�หรับก�รเตรย่มโลหะที่่�ไมม่เ่หล็กผสูม โด้ยไมเ่สู่�ยงตอ่ก�รเปล่�ยนื้สูข่็องพื้้�นื้ผวิ ตรงต�มม�ตรฐ�นื้ที่่�เข็ม้งวด้ที่่�สูดุ้ เช้น่ื้ NAD-
CA และ ASTM A 380M

ปลอด้ก�รปนื้เป้�อนื้
ข็องสู�รเหล็ก

ไมม่สู่ว่นื้เสูรมิ 
ก�รบำ�บดั้ที่�งเคม่

รไ่ซเคลิได้ ้100%

Fe2+

ประโยุช้นผ์ิูใ้ช้ ้

ตล็าดแล็ะการนำาไปใช้้ ข้อ้ม่ลู็จำำาเพื้าะ

อลมูเ่นื้ย่มหลอ่อลัลอยด้แ์ละช้ิ�นื้สูว่นื้ 
Silumin (อะลมูเินื้ย่ม – อลัลอยด้ซ์ลิกิอนื้)

Zinc pressure die-casting - ก�รหลอ่: 
อลัลอยด้ ์ZAMAC

ก�รหลอ่โลหะที่่�ไมผ่สูมเหล็กและช้ิ�นื้สูว่นื้ 
ที่องแด้ง ที่องเหลอ้ง บรอนื้ซ ์ที่องแด้ง 
อลัลอยด้ผ์สูมนื้กิเกลิ

ก�รหลอ่สูแตนื้เลสู ก�รข็ึ�นื้รปู 
และช้ิ�นื้สูว่นื้เช้้�อม 
ซร่สู่ ์200 และ 300

ก�รเตรย่มพื้้�นื้ผวิกอ่นื้ 
ก�รพื้น่ื้สูฝุุ่่่ นื้

บรรจัภุัณัฑ์์

ถงุ
กลอ่ง 1,000 กก. (2,204 ปอนื้ด้)์ - 50 ถงุ
กลอ่ง 500 กก. (1,102 ปอนื้ด้)์ - 25 ถงุ 

ถงุละ 20 กก. (44 ปอนื้ด้)์

บรรจัภุัณัฑ์ท์ี่่�กำ�หนื้ด้เองต�มคำ�ข็อ

องคป์ระกอบที่�งเคม ่(นื้ำ��หนัื้ก %) C ~ 0.15%, Cr ~ 18%, Ni ~ 8%, Si ~ 3.5%, Mn ~ 1.5%

AISI / EN 10088-1 EQUIV. เกรด้ ประเภัที่ 301 and X10CrNi18 - 8

คว�มแข็็งเฉล่�ย (HRC) ผลติภัณัฑ์ใ์หม ่30 ± 3 operation mix 48 ± 3

คว�มถว่งจัำ�เพื้�ะ 7.6

รปูที่รง ที่รงกลม

โครงสูร�้งไมโคร Austenitic

STELUX CN - ก�รกระจั�ยต�มข็นื้�ด้สูะสูม (%) 
เม่ช้ 
#

ข้นาดตะแกรง
ม่ม่

STELUX
CN 200

STELUX
CN 150

STELUX
CN 100

STELUX
CN 60

STELUX
CN 50

STELUX
CN 40

STELUX
CN 30

STELUX
CN 20

STELUX
CN 10

8 2.36 ผิา่นที่ ั�งหม่ด

10 2.00 สงูสดุ 5 ผิา่นที่ ั�งหม่ด
12 1.70 สงูสดุ 5 ผิา่นที่ ั�งหม่ด
14 1.40 สงูสดุ 5 ผิา่นที่ ั�งหม่ด
16 1.18 ตำ�าสดุ 95 สงูสดุ5 ผิา่นที่ ั�งหม่ด
18 1.00 ตำ�าสดุ 90 สงูสดุ5 ผิา่นที่ ั�งหม่ด
20 0.85 ตำ�าสดุ 90 สงูสดุ5
25 0.71
30 0.60 ผิา่นที่ ั�งหม่ด
35 0.50 ตำ�าสดุ 95 สงูสดุ5
40 0.425 ตำ�าสดุ 95 ผิา่นที่ ั�งหม่ด
45 0.355 สงูสดุ 5
50 0.300 ตำ�าสดุ 95 ผิา่นที่ ั�งหม่ด
80 0.180 สงูสดุ 5

120 0.125 ตำ�าสดุ 90

200 0.075 ตำ�าสดุ 85


